
開発初期で
サンプル確保が難しい･･･

特殊工程で
微量しか発生しない！

高価なサンプルなので
量を減らしたい。

小麦粉 鉄粉 PM M A アルミニウム トナー

1/5size!

JIS試験装置の1/5サイズを実現しました。
使用するサンプル量も1/5で試験可能！
高速度カメラによる写真判定を採用。

粉じん爆発粉じん爆発 試験少量少量 試験

そんな声にお応えしました！

JIS  Z8818による
粉じん爆発試験
JIS  Z8818による
粉じん爆発試験
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従来の試験サンプル量が大幅に削減されました。

規格

型式

爆発容器容積（皿容積含）（ml）

ガラス管内径（直径mm）

ガラス管長さ（mm）

内径／長さ

放電極から目盛り線位置（mm）

JIS  Z8818

DES-10

1200

70

293

0.24

100

当社規格

DES-S

240

40

171

0.23

58

CAT-000000
K9710A0-0000.00

◆  通常（JIS) 試験と少量試験の装置仕様
吹上げ部

圧力タンク部

容積（ml)

圧力（kPa)

1300

50

125

50

着火遅延時間（s）

放電エネルギー（J）

0.1

10

0.03

10

◆  通常（JIS) 試験と少量試験の整合性データ

石松子

PMMA

ニコチン酸

アルミニウム

40～ 45

80 ～ 85

35 ～ 40

130 ～ 140

45 ～ 50

55 ～ 60

45 ～ 50

120 ～ 130

3mJ＜MIE≦5mJ

0.3mJ＜MIE≦1mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

1mJ＜MIE≦3mJ

試験項目

試料名

爆発下限濃度 (ｇ/m )3 最小着火エネルギー

通常試験
[DES-10]

少量試験 通常試験
[DES-10]

少量試験

爆発下限濃度試験　

最小着火エネルギー試験

30ｇ 6ｇ
50ｇ 10ｇ




